Polarografik Yöntemler
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C 11

1
Demir Kaplama Çözeltileri

C111
Mangan miktarı tayini1
Eklenen kimyasallar :
1)
Metol
2) Doymuş sodyum bisülfit
3) %2 lik sodyum hidrosit

4) %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. demir kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve biri diğerinden sonra olmak üzere






10 ml. saf su






0,1 gr. metol





5 ml. sodyum sülfit çözeltisi






20 ml. %2 lik sodyum hidroksit çözeltisi





1 ml. %0,5 jelatin çözeltisi

ekleyin. Çizgiye kadar saf suyla tamamlayın, azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.
Manganın yarı-dalga potansiyeli = –1,7 V
1
Spalenka
: Prirucka anorg. pol. analyzy. Verlag SNTL, Prag (1961), s. 304.

